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黄铜铸造工艺品
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巴奥村 是乌汶府最古老的村庄之一，据推测它

是和乌汶城起源的同时建成的，至今已经有大约200多

年，巴奥村的村民都会制作黄铜铸造的工艺品，而这种

从先祖继承下来的传统工艺也同样拥有200多年的历

史。

巴奥村的黄铜工艺品因此成为村民们代代相传的

宝贵智慧结晶，仍然采用了古老传统的制造工艺，包括

塑形，切削，烧制，熔融。有着其独特的被称为失蜡法

的铸造工艺，保持了古代的传统图案，有藤条花纹和莲

花花纹，使用手工逐件塑造成形，注重每一个步骤的细

节铸造而成的手工艺品。通过手工艺行业加工而成的每

一件制品都是不一样的，不会重复，或者也可以说每件

都是独一无二的。
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反映智慧结晶和制作
工艺的独特性

巴奥村的黄铜工艺品可以说是巴奥村几百年来流

传下来的艺术文化遗产，它的独特性在于工艺品的原汁

原味，造型简朴，并采用传统的铸造方法，这种方法被

称为失蜡法或者脱蜡法，还传承了传统的铸造工艺流

程，通过使用粘土原型来成型，经过铸造加工和抛光完

成后，用腊描画出来的线条得出的厚薄程度的不同，使

得每件成品都具有独一无二的特性，即使在今天，制造

工艺的发展，运用了现代的新型工具，例如在铸造原型

中使用灰泥印制模型，但是巴奥村的村民们仍然继续使

用传统的方法，用手工制作原型，和切削，烧制，铸

造，为了使铸造出来的成品与众不同，虽然是同一类型

的制品，但是形状和大小却不尽相同，使得每件制品都

非常有价值，甚至可以说是世界上唯一的一件工艺品。

工艺的关键在于原型形状切削的加工过程，这个

工序是要将制品原型的外观形状加工得美观，需要将制

品的形状切削出弧度，光滑，均匀，如果切削出来的原

型形状不美观，在浇铸黄铜的时候，得出来的制品则会

扭曲变形而变得丑陋。

切削原型的工序是非常重要的工序，因为得出的

制品的美观程度，取决于原型的形状切削是否圆滑美

观，而切削原型的工艺可以说是每个工匠自身所掌握的

特殊技能。

巴奥村的黄铜制品可分为两大类，即传统样式

的制品，有成套的装摈榔的容器，水瓢和底座，铃
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铛，吊钟，摇铃，细颈水壶，以及创新的制品，有花

瓶，烛台，水壶等等。

用来印在蜡上的花纹仍然使用传统的花纹，是从

大自然中取材而来的藤条花纹和莲花花纹，而这些花纹

是巴奥村独有的传统花纹，另外还设计开发出了许多新

的花纹，有鱼蛋花纹，鱼齿花纹，松叶花纹，以及滚轴

花纹等等。

刻花工艺是使用滚轴将花纹压制在制品的表面，

以及使用牛角刻制的花纹模型按压在蜡的表面来压制出

各种花纹，因为牛角有着不粘蜡的特性，而且容易清

洗，只要泡到水里腊就会脱落，比较常见的是藤条花纹

和莲花花纹，经常用在水瓢，底座上，因为人们认为莲

花是有着崇高精神价值的用于祭拜的花。
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巴奥村黄铜工艺品的历史来源 

巴奥村创造的黄铜手工艺品，是几百年来流传下来

的工艺品，被称为泰式传统土法烧制工艺，巴奥村的黄铜

工艺品的特点在于工艺制品的原汁原味，以及简洁古朴的

外形。

据说巴奥村的黄铜手工艺品，起源于一位僧侣将黄

铜制品的制造工艺传授给在寺庙里修行的僧侣，当每位僧

侣还俗之后，就运用自己所学到的技艺，开始制作黄铜摇

铃，因为村民们大部分主要都养黄牛和水牛，所以就制作

铜铃卖给村民们用来挂在牛的脖子上，之后又制作了给猎

狗戴的铃铛。

工艺的关键在于原型形状切削的加工过程，这个工

序是要将原型制品的外观形状加工得美观，需要将制品的

形状切削出弧度，光滑，均匀，如果切削出来的原型形状

不美观，在浇铸黄铜的时候，得出来的制品则会扭曲变形

而变得丑陋。

切削原型的工序是非常重要的工序，因为得出的制

品的美观程度，取决于原型的形状切削是否圆滑美观，而

切削原型的工艺可以说是每个工匠自身所掌握的特殊技能

和手艺。

花纹则使用传统的花纹，比如藤条花纹和莲花花

纹，都是巴奥村独有的传统花纹，现在还另外设计开发出了

各种新的花纹，有鱼蛋花纹，鱼齿花纹，松叶花纹，以及滚

轴花纹等等。

刻花工艺是使用滚轴将花纹压制在制品的表面，以

及使用牛角刻制的花纹模型按压在蜡的表面压制出各种花

纹，比较常见的是藤条花纹和莲花花纹，经常用在水瓢，底

座上，因为人们认为莲花是有着崇高精神价值的用于祭拜的

花。

巴奥村的黄铜手工艺品仍然保留着祖先的传统智慧

的每一道工序，即便是时代改变了，也增加了许多的新技

术，然而巴奥村的村民们仍然采用传统的制造工艺进行手工

制造原型，切削和烧制。在完成后，敲破原型，将制品从原

型中取出来，每件制品虽然说是同一类型的制品，但是形状

和大小却并不尽相同，使得每件制品都非常有价值，甚至可

以说是世界上唯一的一件工艺品。

巴奥村的村民们对黄铜手工艺品有着很高的信仰，

都是关于生活方式，宗教和文化的信仰，比如村民们相信如

果要把铜铃供奉给寺庙的话，悬挂在佛堂中会带来巨大的声

望，如果将它挂在家的周围，则可以辟邪和消除厄运，给家

里的人带来快乐和幸福，无病无灾，或是用于放松心情，当

人们听到铜铃的声音时，会感到放松，心情舒畅，消除烦

恼，使得烦躁的心情恢复安宁。
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黄铜手工艺品的制造工艺
(铜铃)

有以下主要工序 
1. 准备用来制作原型的粘土。将从农田里取来的

泥土或是蚁丘土，加入牛粪，捣碎混合在一起。

2. 塑造原型。将粘土塑造成圆球形，将粘土团拿

去晒至干燥。

3. 切削原型，或是切削成形。粘土团晒干之后，

将之插在转轴上，固定好之后用绳子缠绕在车床上，使

用传统的人力切削方式。切削原型的工序是非常重要的

工序，因为得出的制品的美观程度，取决于原型的形状

切削是否圆滑美观，而切削原型的工艺可以说是每个工

匠自身所掌握的特殊技能和手艺。

4.上蜡，或者是缠腊。将蜡切削成线，然后缠绕

在原型上，然后将缠绕了蜡的原型再次切削成形。

5. 压制花纹，是通过用牛角制作的花纹模具来在

蜡的表面上压出花纹，使之产生所需要的花纹。

6. 加耳塞或加注入浇口（浇孔）。用木条将腊刮

成铜铃挂钩状，然后接到缠了蜡的原型上。然后用混合

了牛粪的泥土覆盖在花纹上以保护花纹，并用作使粘土

平滑的导体，放置至干燥后，将混合了米糠的粘土再次

覆盖在原型的表面，以保护原型在浇注黄铜时不会破

裂。

7. 将模形加热或烧制模型，是通过烧制使蜡熔化

流出，烧制模型的温为800摄氏度。

8. 浇铸黄铜。将黄铜在大约1100摄氏度的熔炉中

熔化，黄铜熔化需要大约2小时。将黄铜熔液注入浇口

直至灌满，然后放置约20分钟。剥离原型，将粘土原型

敲破，然后再通过切削加工，将黄铜表面加工抛光使之

光滑美观，然后再将各个部件组合直至完成。

现在，巴奥村的黄铜手工艺品，可以算的上是著

名的手工艺品，是乌汶府的特色产品，还非常受到国内

外游客的喜爱，使得非常多的人慕名前来参观和学习，

并总是购买手工艺制品作为纪念品，为当地村民创造了

就业机会和增加收入，并且还保护和传承当地的智慧结

晶使之与社区共存。
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