
手工艺类型:

画-印布 蜡染布
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蜡染布或 Batek（巴帝)

之词是指一种布料使用蜡刀蘸熔蜡绘画于布料

上，之后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底

白花或白底蓝花的多种图案，之后再给图案上色，可

以直接涂颜色，或使用染色法给布料上色。除了使用

蜡染法，还可以使用绞缬（扎染），或夹缬（镂空印

花）的印花技艺，使布面呈现出不同的图案，形成其

独特的魅力。
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反映民族智慧和纺织
技术的特点                                                               

制作蜡染布的过程是自从千年前在布面上绘画的

一种传统艺术，前期制作蜡染布是根据实际应用而制

作，但当蜡染布传遍世界，对于制作蜡染布的技术和款

式也不断的发展起来，并加入了当地特点，这些特点都

体现在蜡染布上。

蜡染布的特点是蜡染的“冰纹”，首先根据画者的

想象使用铅笔或Tjanting笔作画，再用蜡刀蘸蜡，按照

线条作画是为了不让颜色染到别的地方，在浸染中防染

剂的蜡会产生自然的裂纹，这种天然的裂纹，一般称

为“冰纹”。这种冰纹使蜡染布成为独一无二的布料。好

的蜡能透过布的两面，这样才使蜡染布的图案没有漏

洞，才能染出完整的图案来。

蜡染布的的图案起源于制作者的想象力，周边环

境或当地文化的特征，制作蜡染布的技术有多种，每一

种技术取决于需要制作的图案，不同图案体现出不同风

格，也对应着不同的需求，或在布上的图案穿插了当地

特色文化。手工制作的蜡染布要求细心和高超的技术，

价格也相当贵，因此，有很多人以现代新科技来模仿制

作假的蜡染布，也就是使用印刷科技印刷图案，但这种

假蜡染布也不能取代用蜡刀绘画的蜡染布的地位。
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制作蜡染布图案的技术
 1. 巴蒂画染色是用蜡刀绘画制作蜡染布的技术，

把蜡放在不需要被染上颜色的地方，同时绘画出需要的

图案，之后在给布染上颜色，染色过程是把画好蜡布浸

泡在有颜色的水里，设定好时间，然后再洗掉颜料和

蜡。一块布可染多种颜色，首先从浅色开始染，把第一

次染好颜色的布晒干，再用蜡刀画上图案，之后再重复

染其他颜色。

2. 巴蒂印染色是一种根据生产数量而制作蜡染布

的技术，能够在短时间内生产数量较多的蜡布，基本上

该技术与巴蒂画染色的技术相近，只不过是使用模具代

替蜡刀印刷图案。做模具的材料一般用铜、黄铜、木、

或绳子，印图案之后就可以根据需要染色，染色技术和

巴蒂画染色技术相同，泰国人把这种蜡染布称为“筒裙

蜡染布”。

3. 巴蒂印蜡画色用蜡来烫印图案，大部分只出现

于制作数量多的工厂，为了让蜡染布有比较多的颜色，

在烫好蜡之后，再画上颜色而不是染色。

4. 巴蒂画色给蜡染布上色的技术，是从制作蜡染

布工厂的技术而发展来，也就是从染色改为使用毛笔画

上颜色，但还使用蜡刀画图案，一般使用蜡刀（Tjant-

ing）来画图案，因为这种蜡刀除了能够绘画图案外，

同时还可以防止重复染色，这种制作过程比较简单，而

且很有特色。

5. 混合技术的巴蒂是使用多种技术制作蜡染布，

有书画色、染色、汤印，或画图混合制作，也是一种特

殊制作法。

 蜡染布的特点体现于清晰的图案和颜色，它反

映了原产地的文化习俗、环境、人们的想法，或制作者

的想象力等。至于复杂制作的过程是印蜡、点色、画

色、染色等，都是重要部分使每一块蜡染布拥有它的个

性，让它成为独一无二的工艺。
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与生活相关的事项

蜡染布与信仰，作为长久传留下来的工艺与当地

人们生活密不可分，也会和当地的信仰产生有关，如与

灵魂、神秘事物，或关于生死的事情，都出于制作者想

通过图案传达它的故事，或从上一代传下来的制作法和

图案。在师傅和弟子之间流传着一句话“开始做布前每

个制作者要打坐和念经，为了感恩传受技术的每一位师

傅，能够得到师傅们制作布的灵感。”但现今这些仪式

逐渐被遗忘。 

有些图案用于皇家，如Parang rusak纹、Sawat 

garuda纹，和Sembagem纹，这三种图案人们认为是古

时传下来的皇室特用图案，或达官贵人使用的图案，这

种图案代表了权力，财富和繁荣。除外人们还认为靛、

白、褐三种颜色作为印度教神仙的象征，也就是梵天和

湿婆，毗湿奴。

	 此外，蜡染布或Batek（巴帝）在仪式上也扮演

着重要的角色，如，在祭拜火山仪式使用蜡染布作为供

品，或在释放痛苦仪式，就用蜡染布包裹那些悲伤的事

情，之后扔到海里去。

	 在出生的仪式也有相关的传说，用7层蜡染布缠

绕第一次怀孕的母亲，因为相信蜡染布里的精灵会保护

母亲和胎儿直到出生，而且还用蜡染布包刚出生的婴

儿，相信能保护婴儿。从以上传说蜡染布体现出了人们

对自然的依恋。
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制作蜡染布或Batek（巴帝）
的制作过程

1. 先将准备好的白布洗净，清理掉布面的脏东西，之后

用熨斗烫好。

2. 在布上画好图案。

3. 将画好的布，用蜡笔作画，或根据需要印画图案。

4. 将画好、印蜡好的布平稳定好，准备下一步上色。

5. 根据需要上色，等布干，要注意温度。

6. 布干后浸泡在防褪色的药水中12个小时。
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7. 将在药水浸泡好的布经过多次冲洗后，直到不掉色。

8. 洗净后将布在沸水煮掉蜡，煮到整块布脱蜡。

9.再次冲洗和浸泡，直到颜料和蜡都脱离了布料，之后

再次洗净。

10. 将洗净颜料和蜡后的布在室内晒干。

11. 将晒干的布料用熨斗烫好，包装即可。
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